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CARTA DO PRESIDENTE

0 Sinduscon-MG possui varios programas que objetivam induzir toda a cadeia produtiva
da construcéo a trabalhar sempre com qualidade. Um desses programas ¢ o QUALIMAT - Qua-
lidade dos Materiais, que visa subsidiar o construtor na elabora¢io de seus procedimentos
operacionais de compra, recebimento e armazenamento de materiais de construcéo e no aten-
dimento a exigéncia do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-
H), no que concerne a procedimentos relacionados aos insumos aplicados na construgao.

Até entdo disponibilizado a sociedade apenas por meio do site do Sinduscon-MG, o
QUALIMAT é também impresso e estruturado em cadernos independentes para cada mate-
rial, facilitando sua aplicacéo direta nos diversos departamentos e obras da construtora.

A presente publicacdo traz o procedimento-padrio para insumo, fundamentado nas
normas revisadas da Associacio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), portanto, absoluta-
mente atuais. Além de especificar os requisitos exigiveis para cada material conforme a
ABNT, informa as demais normas correlacionadas ao mesmo, constituindo-se entdo em um
importante, pratico e simples difusor das normas técnicas.

E importante ressaltar também que o QUALIMAT vai ao encontro do que prevé o Codi-
go de Defesa do Consumidor (CDC). Em linhas gerais, em seu inciso VIII do artigo 39, 0 CDC
estabelece que todo produto ou servico deve ser colocado no mercado ap6s atendidas as
normas especificas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes, como a ABNT ou outra en-
tidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade In-
dustrial (Conmetro).

Esta publicacdo do Programa QUALIMAT somente foi possivel pela efetiva participagéo das
diversas entidades que apoiaram a elabora¢do de cada procedimento, pelo eficiente gerencia-
mento e grande inter-relacdo setorial de nossa vice-presidéncia de Materiais, Tecnologia e Meio
Ambiente e sua Comissio de Materiais e Tecnologia (COMAT) e o apoio do Sebrae-MG, por meio
de seu programa de Gestéo Estratégica Orientada para Resultados (GEOR).

Nossa intencdo ¢ que, apds a aprovacdo dos construtores deste novo produto Sindus-
con-MG, venhamos lancar outros procedimentos-padrao, até alcancarmos o niimero mi-
nimo de 20 materiais.

0 QUALIMAT ¢ nossa entidade, enquanto coordenadora estadual do PBQP-H, expan-
dindo sua atuacdo em qualidade e produtividade.

Walter Bernardes de Castro
Presidente do Sinduscon-MG
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ACESSO AO CONHECIMENTO

Informagdo € matéria-prima essencial na gestdo de um negaocio. Quanto melhor a quali-
dade da informacéo, maiores as chances das empresas inovarem e se destacarem no mercado.

0 Sebrae Minas apdia varios projetos junto a cadeia produtiva da construcéo civil, com
foco na capacitagdo técnica e gerencial dos empreendedores, na melhoria constante dos
produtos e processos e na ampliacdo de mercados para as empresas. O lancamento da car-
tilha do Programa Qualimat - Concreto dosado em central, pelo Sinduscon-MG, soma-se
as acoes de estimulo a profissionalizacéo do setor.

Esta publicacdo tem o papel ndo so de orientar, mas de contribuir com o fortalecimen-
to e a expansao das empresas. Acdes como essa facilitam o acesso das empresas ao co-
nhecimento, a tecnologias e a oportunidades de negocios. As micro e pequenas empresas
de Minas Gerais precisam desse estimulo para contribuir cada vez mais com o desenvolvi-
mento econdmico e a inclusdo social.

Roberto Simées
Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas
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CONCRETO DOSADO EM CENTRAL

A aquisicéo de concreto, tendo como Unico dado de referéncia sua resisténcia caracte-
ristica & compresséo com a idade de 28 dias (fck), tem sido o procedimento adotado por
quase todo o setor da construcdo civil. A preocupacdo com sua resisténcia € natural e com-
preensivel, uma vez que sem a mesma, a estrutura corre o risco de entrar em ruptura, com
conseqliéncias altamente danosas tanto no aspecto financeiro quanto, principalmente, no
comprometimento das garantias de seguranca fisica dos eventuais usudrios da edificacdo.
Ocorre que a capacidade resistente, ainda que seja o fator principal, ndo deve ser o Unico
a ser considerado quando da especificacdo de um determinado tipo de concreto. Uma es-
trutura, além de ndo se romper, deve apresentar condicdes satisfatdrias de uso em servico
ao longo de toda sua vida util. Sequndo a NBR 6118:2003, entende-se por vida util de pro-
jeto o periodo de tempo durante o qual se mantém as caracteristicas das estruturas de con-
creto, desde que atendidos os requisitos de uso e manutencgdo previstos pelo projetista e
pelo construtor, bem como de execucdo de reparos necessarios decorrentes de danos aci-
dentais.

Dentro deste contexto, pardmetros como relagdo dgua | cimento, modulo de elastici-
dade, consumo minimo de cimento, trabalhabilidade, condicées de lancamento etc. pas-
sam a ter grande importancia na especificacdo do concreto a ser usado em qualquer em-
preendimento. Cresce a necessidade de um maior e melhor entendimento entre as fases de
projeto e obra.

A ABECE - Associacao Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural considera de
grande importancia a publicacdo da Cartilha Concreto Dosado em Central, por parte do Sin-
duscon-MG, dentro do seu programa QUALIMAT. Com certeza, a divulgacdo deste material
contribuira significativamente para a melhoria da qualidade final dos empreendimentos
que tém como base o uso do material concreto.

Fausto Morais Cardoso Ribeiro
Delegado Regional em Belo Horizonte da ABECE
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1 - OBJETIVO

Estabelecer um procedimento-padrdo para aquisicao de materiais de construgéo di-
versos, baseado em requisitos definidos e documentados, estabelecendo-se uma metodo-
logia para especificacdo, inspecao, recebimento, armazenamento e manuseio dos mesmos.
0 conhecimento e a observancia de procedimentos de especificacdo e inspecdo na compra
de materiais traz as sequintes vantagens:

Comunicacao correta entre compradores e fornecedores, evitando-se eventuais desen-
tendimentos.

Rastreabilidade de materiais, objetivando a gestao da qualidade.

Comparacdo entre diferentes fornecedores de materiais similares, possibilitando a ela-
boracdo de um cadastro de fornecedores qualificados, ou seja, ndo somente no atendimento
de variaveis como preco ou prazo de entrega, mas também com relagcdo a conformidade
dos produtos as normas existentes.

Inducdo do aumento da qualidade dos materiais.

2 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ABNT NBR 5738:2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-
de-prova.
ABNT NBR 7212:1984 - Execucao de concreto dosado em central - Especificacéo.
ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebi-
mento - Procedimento.
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVICOS DE CONCRETAGEM - ABESC,
2006. Manual do concreto dosado em central. www.abesc.org.br.

Obs.: Este procedimento ndo pretende criar, revisar, alterar, reproduzir ou transcrever
as normas técnicas, mas sim divulgar e chamar a aten¢do para a importancia do atendi-
mento as normas vigentes.

Para aquisi¢do de Norma Técnica, acesse o site www.abnt.org.br. Em Belo Horizonte o
telefone da ABNT é (31) 3226-4396.

3 - PROCEDIMENTOS

3.1 - Atribuicoes de responsabilidades
0 concreto para fins estruturais deve ter definidas todas as caracteristicas e pro-
priedades de maneira explicita, antes do inicio das operacdes de concretagem. O
proprietario da obra e o responsavel técnico por ele designado devem garantir o
cumprimento da ABNT NBR 12655:2006 (ver item 3.1.2) e manter documentagdo
que comprove a qualidade do concreto.
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PROGRAMA QUALIMAT - QUALIDADE DOS MATERIAIS

3.1.1 - Concreto preparado por empresa de servigos de concretagem

A central deve assumir a responsabilidade pelo servico e cumprir as pres-
cricdes relativas as etapas de preparo do concreto, bem como as disposi-
coes da ABNT NBR 12655:2006 e da ABNT NBR 7212:1984. A documen-
tacao relativa ao cumprimento destas prescricdes e disposicoes deve ser
disponibilizada para o responsavel pela obra e arquivada na empresa de
servicos de concretagem, sendo preservada durante o prazo previsto na
legislacdo vigente.

3.1.2 - Responsavel pelo recebimento do concreto

Os responsaveis pelo recebimento do concreto (ver item 6.2.2) sdo os proprie-
tarios da obra e o responsavel técnico pela obra, designado pelo proprietario.

3.2 - Dados para aquisicdo que devem constar na Ordem de Compra (0.C.):

»

14
>
>
>
>

Resisténcia caracteristica a8 compressao do concreto (fck) definida em projeto.
Relacdo agua/cimento (A/C) maxima conforme projeto - opcional.

Classe de agressividade.

Consumo minimo de cimento conforme projeto - opcional.

Tipo e classe de cimento conforme norma especifica - opcional.

Dimensdo maxima caracteristica conforme ABNT NBR 7211:2005 - Agregados
para o concreto - Especificagdo.

Tipos de aditivos conforme os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 11768:1992
- Aditivos para o concreto de cimento Portland - Especificagdo - opcional.
Tipo e quantidade de adicées juntamente com informacées que ndo devem
exceder a dosagem maxima recomendada pelo fabricante - opcional.
Maodulo de elasticidade (deformacéo), especificado pelo projetista de estrutu-
ras - opcional.

Definir o slump test (ensaios de consisténcia pelo abatimento do tronco de cone).
Definir a modalidade do langamento do concreto (convencional, bombeado etc.).
Informar a exigéncia do caminho vir lacrado, se for o caso. (Os caminhdes das
empresas associadas a ABESC véo lacrados).

Volume previsto e prazo de langamento.

Informar o tipo de estrutura a ser concretada e se a mesma € aparente ou nao.
Indicagoes precisas da localizacao da obra.

Programacéo (dia-a-dia)

>
>
»

Hordrio previsto de inicio da concretagem.

Informar a forma de lancamento - convencional ou bombeado.

Informar o tempo maximo de transporte e de descarga aceitavel, conforme
NBR 7212:1984.

Comissao de Materiais e Tecnologia - COMAT/Sinduscon-MG | 9
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Obs.:

» Vide modelo de planilha de minuta de orcamento/pedido de concreto dosado
em central, nas paginas 22 e 23 - Anexo |.

» [ desejavel que todo o processo de definicdo e lancamento do concreto seja
acompanhado pelo profissional especializado na tecnologia do concreto, sob
a responsabilidade do contratante.

Lembre-se:

» A correta especificacdo do pedido ¢ importante para que o concreto seja en-
tregue na obra de acordo com o exigido em projeto.

» Especificacdes inadequadas - tipos de brita, slump, resisténcia etc. - podem
comprometer a qualidade e durabilidade da peca concretada.

» Prepare-se para receber o concreto de acordo com a freqliéncia e a quantida-
de especificada no pedido, visto que é responsabilidade da obra a perda da
consisténcia ocasionada por espera prolongada, tanto para o recebimento
quanto para a descarga do caminhédo-betoneira.

3.3 - Dados que devem constar no contrato de compra do CDC:

3.3.1 - Especificacdo do servico de concreto dosado em central de acordo
com o pedido de orgamento.

3.3.2 - Programacao de concreto contendo:

»

4
4
4

Antecedéncia minima para programacéo de concreto convencional.
Antecedéncia minima para programacao de concreto com bombeamento.
Antecedéncia minima para eventual cancelamento da programacao.
A entrega de concreto que ndo atender a programacao estabelecida e
nao for reprogramada serd devolvida.

3.3.3 - Resultados esperados para os rompimentos dos corpos-de-prova.
» A concreteira deverd, quando solicitado pela contratante, fornecer os

Obs.:

resultados esperados para os rompimentos dos Corpos-de-Prova (C.P)
estabelecidos para os dias 3 e 7, e aos 28 dias, apos a concretagem.

E importante lembrar que o controle tecnoldgico de qualidade de uma empresa
prestadora de servicos de concretagem é diferente daquele que usa o concreto do-
sado em central. Os associados da ABESC coletam as amostras a cada 50 m? que
saem da central de forma aleatoria.

Vide minuta do contrato na pagina 24 - Anexo |l.
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3.4 - Exigéncias de durabilidade

As estruturas de concreto devem ser projetadas e construidas de modo que, sob as
condi¢cbes ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme
preconizado em projeto, apresentem seguranga, estabilidade e aptiddo em servico
durante o periodo correspondente a sua vida util, de acordo com o que estabelece
a ABNT NBR 6118:2003 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

3.5 - Pedido

Devem ser solicitados conforme especificagdes descritas no contrato com a
concreteira.

3.6 - Verificacdes e ensaios

F indispensavel o ensaio do concreto dosado em central em laboratorio autoriza-
do, qualificado ou acreditado, sendo que a realizacdo dos ensaios no canteiro de
obra nédo isenta esta exigéncia. Conforme especificado na NBR 12655:2006.

0O controle tecnologico dos materiais componentes do concreto deve ser realiza-
do de acordo com o que define a ABNT NBR 12654:1992 - Controle tecnoldgico
de materiais componentes do concreto - Procedimento.

Ressaltamos que os instrumentos de medicao utilizados na execucdo dos ensaios
devem estar devidamente aferidos.

0 concreto deve ser dosado a fim de minimizar sua segregacao no estado fresco,
levando-se em consideracdo as operagoes de mistura, transporte, langamento e
adensamento.

OBSERVACAO:
Os itens 3.5 e 3.6 sdo procedimentos que devem ser observados e sdo de respon-
sabilidade do contratante.

3.6.1- Formacao dos lotes
Para efeito de rastreabilidade e aceitacéo, os lotes deverdo ser definidos
conforme item 3.6.8.

3.6.2 - Amostragem
Depois do concreto ser aceito por meio do ensaio de consisténcia (slump

Comissao de Materiais e Tecnologia - COMAT/Sinduscon-MG | 11
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test), deve-se coletar uma amostra que seja representativa para a deter-
minacdo da resisténcia do concreto, que também deve sequir as especifi-
cacdes das normas brasileiras:

»

Nao ¢é permitido retirar amostras, tanto no principio quanto no final da
descarga da betoneira.

A amostra deve ser colhida no ter¢co médio do caminhédo-betoneira,
conforme a NBR 5738:2003.

A coleta deve ser feita cortando-se o fluxo de descarga do concreto,
utilizando-se para isso um recipiente ou carrinho-de-méao.

Deve-se retirar uma quantidade suficiente, 50% maior que o volume
necessario, e nunca menor que 30 litros.

Em seguida, a amostra deve ser homogeneizada para assegurar sua uni-
formidade.

A moldagem deve respeitar as seguintes orientacées que seguem na tabela.

Tabela — Moldagem de corpo-de-prova de concreto

(100 mm x 20 mm /15 mm x 30 mm)

SLUMP METODO N° DE CAMADAS N° DE GOLPES
(mm) DE ADENSAMENTO (METODO MANUAL)
. . 10x20=1
10a30 Vibrat6
a ibratorio 5% 3020
=35a150 Manual ou vibratério 10x20=2 12
15x30=3 25
<160 Manual 10x20=2 12
15x30=3 25
=160 Manual 10x20=1 12
15x30=2 25
Fonte: ABESC
» Preencha os moldes cilindricos de 150 mm x 300 mm em trés cama-

das iguais e sucessivas, aplicando 25 golpes em cada camada, distri-
buidos uniformemente. No caso de moldes cilindricos de 100 mm x 200
mm, preencha-os em duas camadas iguais e sucessivas, aplicando 12
golpes em cada camada, distribuidos uniformemente. A ultima cama-
da conterad um excesso de concreto; retire-o com régua metalica.
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» Deixe os corpos-de-prova nos moldes, sem sofrerem perturbacdes e em
temperatura ambiente por 24 horas.

» Apds este periodo, devem-se identificar os corpos-de-prova e transferi-
los para o laboratorio, onde serdo rompidos para atestar sua resisténcia.

3.6.3 - Especificacoes
Com a chegada do caminhdo na obra, antes da descarga, deve-se verifi-
car no documento de entrega todas as caracteristicas especificadas no pe-
dido, tais como: volume, resisténcia, didmetro maximo do agregado, tipo
de agregado graudo (calcario, gnaiss etc.), trabalhabilidade, (slump tesd),
hora de saida da central etc. Deve-se, também, fazer a conferéncia do nu-
mero do lacre (garantia de recebimento do volume solicitado).

Deve ser verificada a quantidade de agua que foi adicionada na central e
o volume estimado de dgua a ser adicionada.

3.6.4 - Mistura em caminhao-betoneira
As betoneiras devem ser submetidas a comprovacéo da uniformidade, sem-
pre que apresentarem, durante a descarga, sinais de heterogeneidade de
composi¢do ou de consisténcia, em amostras de concreto coletadas du-
rante os primeiros 20 minutos de descarga.

0O concreto retido na betoneira ndo deve ser maior do que 2% do volume
nominal, entendendo-se que este volume independe da consisténcia do
concreto.

3.6.5 - Ensaio de consisténcia
Devem ser realizados ensaios de consisténcia pelo abatimento do tron-
co de cone, conforme a ABNT NBR NM 67:1998 - Concreto - Determi-
nacao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone ou pelo es-
palhamento; devem ser realizados ensaios de consisténcia a cada beto-
neira - vide item 3.6.6.

Deve-se verificar se o concreto estd com a trabalhabilidade através do aba-
timento (slump test), limite especificado no documento de entrega. Apds
a determinacdo da trabalhabilidade, o caminhdo estara liberado para a
descarga do concreto. Somente se admite adicdo suplementar de dgua
para correcao do abatimento, devido a evaporagdo antes do inicio da des-
carga e para ndo derramar concreto na via publica (caso de concretos mui-
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to plasticos), quando a central retiver um volume de dgua especificado no
documento de entrega, desde que:

a. Antes de se proceder a essa adicao, o valor de abatimento obtido se-
ja igual ou superior a 10 mm.

b. Esta correcdo ndo aumente o abatimento em mais de 25 mm.

c. 0 abatimento apds a correcdo ndo seja superior ao limite maximo es-
pecificado.

d. O tempo transcorrido entre a primeira adicdo de agua aos materiais
até o inicio da descarga néo seja inferior a 15 minutos.

3.6.6 - 0 ensaio de abatimento (s/ump test)
» Colete a amostra de concreto depois de descarregar 0,5 m3 de concre-

to do caminhao e em volume aproximado de 30 litros.

» Coloque o cone sobre a placa metalica bem nivelada e apdie seus pés
sobre as abas inferiores do cone.

» Preencha o cone em trés camadas iguais e aplique 25 golpes unifor-
memente distribuidos em cada camada.

» Adense a camada junto a base, de forma que a haste de socamento pe-
netre em toda a espessura. No adensamento das camadas restantes, a

haste deve penetrar até ser atingida a camada inferior adjacente.

» Apds a compactacdo da Ultima camada, retire o excesso de concreto e
alise a superficie com uma régua metalica.

» Retire o cone icando-o com cuidado na direcdo vertical.

» Coloque a haste sobre o cone invertido e meca a distancia entre a par-
te inferior da haste e o ponto médio do concreto, expressando o resul-
tado em milimetros.

» Tempo para levantar o cone: 5 a 10 segundos.

» Duracéo total do ensaio: 5 minutos.
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VALOR DO
ABATIMENTO

C"'

2

3.6.7 -

Fonte: Manual do concreto dosado em central - ABESC

A adicdo suplementar de 4gua mantém a responsabilidade da concretei-
ra pelas propriedades do concreto constantes do pedido. Qualquer outra
adicdo de dgua exigida pela contratante exime a concreteira de qualquer
responsabilidade quanto as caracteristicas do concreto exigidas no pedi-
do, e este fato deve ser registrado no documento de entrega.

OBSERVACAO:

Em situagdes especiais, principalmente em aclives acentuados ou em ca-
so de concretos com abatimento elevado etc., o concreto podera ser do-
sado na central com slump inferior ao solicitado. Neste caso, a correcao
(complementagéo de dgua) poderd superar os 25 mm, desde que o abati-
mento final ndo ultrapasse a faixa limite especificada.

Tempo de descarga

0 tempo maximo de transporte e descarga do concreto ndo pode ultra-
passar os limites definidos no contrato de prestacdo de servigos, e 0 es-
pecificado na NBR 7212:1984 e no item 4.1.2.
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3.6.8 - Resisténcia caracteristica a compressao
A amostragem do concreto para ensaios de resisténcia a compressdo de-
ve ser feita dividindo a estrutura em lotes que atendam a todos os limi-
tes descritos na tabela 1.

A resisténcia de dosagem do concreto deve atender as especificacées de-
finidas em projeto pelo projetista de estruturas.

Tabela 1 - Valores para a formacao de lotes de concreto

Solicitagao principal dos elementos da estrutura
LIMITES SUPERIORES Compre§sa0 ou_ Flexio simples
compressao e flexdo
Volume de concreto 50 md 100 m3
Numero de andares 1 1
Tempo da concretagem 3 dias de concretagem
(" Este periodo deve estar compreendido no prazo total maximo de 7 dias, que inclui eventuais interrupcdes
para tratamento de juntas.

Fonte: ABNT NBR 12655:2006

\— LOTE
AN AMOSTRA (n exemplares)

4 - CRITERIOS PARA AVALIAGAO TECNICA E ACEITAGAOD

A aceitacdo ou rejeicao do concreto serd baseada nas verificagdes e ensaios efetuados pela
contratante, com o objetivo de comprovar as caracteristicas do concreto solicitado (contratado).

4.1 - Concreto fresco
4.1.1 - Ensaio de consisténcia pelo abatimento do tronco de cone (s/ump tes):

Na fixacdo do abatimento do tronco de cone serdo admitidas as seguin-
tes tolerancias:
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» De 10 mma 90 mm: + 10 mm.

PROGRAMA QUALIMAT - QUALIDADE DOS MATERIAIS

» De 100 mm a 150 mm: + 20 mm.

» Acima de 160 mm: + 30 mm.

4.1.2 - Tempo de descarga:

0 tempo de transporte do concreto decorrido entre o inicio da mistura, a
partir do momento da primeira adi¢do de agua, até a entrega do concreto,
deve ser inferior a 90 minutos, e fixado de maneira que até o fim da des-
carga seja de no maximo 150 minutos. Este procedimento visa garantir que
o fim do adensamento ndo ocorra apos o inicio de pega do concreto.

Em situacoes especiais, em fungdo do cimento utilizado, aditivos ou
condicdes ambientais, podera ocorrer mudanca de critério, desde que
previamente acertado entre a contratante e a empresa de servicos de

concretagem.
ﬂ TEMPO DE DPEHAI‘;ﬁ.U INDICADO - NBR 7212

i

3 - o
Q ® S
: T, T,

& Experibacia local
TEMPOS - .
DICATIVES, [ .;'.“"*9"""'“1“
VERIFEAR: ipes de cimentn o aditivs
Risfrigenaho da contrats

Antes
150 min da Pega
'T

'
:
DESCARTA :
:
]

LAMCAMENTO E

4.2 - Concreto endurecido

A aceitacdo ou rejeicdo do concreto endurecido (estruturas concretadas) compreende
a verificagdo pela contratante, com a contraprova do contratado, visando o aten-
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dimento as especificacdes de qualidade do concreto constantes do contrato.

A verificacdo do atendimento a essas exigéncias devera ser feita segundo as nor-
mas brasileiras vigentes e, na falta destas, critérios e métodos previamente acer-
tados entre a contratante e a empresa de servicos de concretagem.

5 - RECEBIMENTO DO CONCRETO

0 concreto deve ser recebido desde que atenda todas as condicdes estabelecidas na
ABNT NBR 12655:2006. Em caso de existéncia de ndo-conformidade, devem ser obedeci-
dos os critérios estabelecidos na ABNT NBR 6118:2003 - Projeto de estruturas de concreto
- Procedimento.

0 controle € feito através de formulas onde séo colocados os resultados dos exempla-
res obtendo o fck estimado. Existe o controle estatistico por amostragem parcial com for-
mulas especificas para os sequintes numeros de exemplares, dispostos da seguinte forma:

fic<fac<fac...fm< ... <fn, sendo m = n/2

['1 + fz 0P ooo fckesl]

fm e fckest =y 6f1
m-1

ende6al19 — fekest = 2X

Amostragem
Parcial on =20 > fekest= fem- 1,65 X Su

ende2abequando V<10 m3 — fekest= f1 X W

Existe também o controle do concreto por amostragem total (100%), onde todas as be-
toneiras sio amostradas (tamanho da amostra € igual ao tamanho do lote).

AmOSlragem oN <20 > fekest= f1
Total .n220Hf0k88l=fi‘>i=0,ﬂ5n

6 - DEFINICOES TECNICAS
6.1 - Definigdes de termos técnicos
6.1.1 - Comprovacao de uniformidade

Ensaio realizado pela propria concreteira no qual se compara, dentro de
uma mesma amassada, trés amostras de concreto ao longo da descarga
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(inicio, meio e fim), onde é medida e comparada a massa especifica, a re-
sisténcia e o ar incorporado.

6.1.2 - Lote de concreto

Volume definido de concreto, conforme ABNT NBR 12655:2006, elabora-
do e aplicado sob condigbes mediantes uniformes (mesma classe, mesma
familia, mesmos procedimentos e mesmo equipamento).

6.1.3 - Modulo de Elasticidade

0 modulo de elasticidade é medido pela razdo entre a tensao aplicada e
a deformacdo resultante, dentro do limite elastico, em que a deformagéo
¢ totalmente reversivel e proporcional a tensdo.

6.1.4 - Relacdo agua/cimento

Relacdo em massa entre o contetdo efetivo de agua (diferenca entre a
agua total presente no concreto fresco e a agua absorvida pelos agrega-
dos) e o conteudo de cimento.

6.1.5 - Resisténcia caracteristica a compressao do concreto (fck):

Valor de resisténcia a compressdo acima do qual se espera ter 95% de to-
dos os resultados possiveis de ensaio da amostragem feita.

6.2 - Definicdes das responsabilidades

6.2.1 - Aceitacdo do concreto fresco:

Verificagdo da conformidade das propriedades especificadas para o esta-
do fresco, efetuada durante a descarga da betoneira.

6.2.2 - Recehimento do concreto:

Verificagdo do cumprimento da ABNT NBR 12655:20086, através da anali-
se e aprovacao da documentagdo correspondente, no que diz respeito as
etapas de preparo do concreto e sua aceitacao.

7 - EXIGENCIAS DO PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE
E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - PBQP-H

Requisitos Complementares para o subsetor obras de edificagdes da especialidade
técnica Execugdo de Obras do Sistema de Avaliagdo da Conformidade de Empresas de
Servigos e Obras da Construgao Civil (SiAC)
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Requisitos Complementares SiAC - Execugdo de Obras de Edificagtes

Defini¢do dos materiais controlados

A empresa construtora deve preparar uma lista minima de materiais que afetem tanto
a qualidade dos seus servicos de execug¢io controlados, quanto a da obra, e que devem ser
controlados. Essa lista deve ser representativa dos sistemas construtivos por ela utilizados
e dela deverdo constar, no minimo, 20 materiais.

Notar que, em qualquer nivel, a empresa deve garantir que sejam também controlados
todos os materiais que tenham a inspecéo exigida pelo cliente, como também todos aque-
les que considerou criticos em funcéo de exigéncias feitas pelo cliente, quanto ao contro-
le de outros servigos de execugdo (ver item 2 - SIAC - PBQP-H).

Evolucdo do nimero de materiais controlados, conforme nivel de certificagdo

Devem ser controladas, no minimo, as sequintes porcentagens da lista de materiais con-
trolados da empresa, conforme o nivel de certificagao:

» Nivel "C": 20%;
» Nivel "B": 50%;
» Nivel "A": 100%.

Informacgdes complementares podem ser obtidas no site do Ministério das Cidades:
www.cidades.gov.br/pbgp-h.

Elaboragio/revisdo:

Enge Arcindo Vaquero y Mayor - Consultor técnico da ABESC
Enge Fausto Morais Cardoso Ribeiro - ABECE

Eng° Roberto Matozinhos - Assessor Técnico - Sinduscon-MG
Leana Carla - Estagiaria - Sinduscon-MG

Aprovacdo:

Pelo Vice-Presidente e pelos Diretores da Area de Materiais, Tecnologia e Meio Ambien-
te, Eng° Eduardo Henrique Moreira, Enge Cantidio Alvim Drumond e Eng° Geraldo Jar-
dim Linhares Junior, juntamente com a Comissio de Materiais e Tecnologia - COMAT/
Sinduscon-MG.
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Orcamento de Concret

Construtora: | Obra:
Especificagdes Basicas
ltem | FckMPa | Tipo | Brita | , C25S89€ | pemax | Sump(+-)| Eci. min. |S0NS:M
p Agressividade . P+ ST Kgei/m
1
2 = =< < <
= | 5| B 7 & 25 | B &
3 ~ 5 5 = = =5 = g
w o o ﬂ L (= L )
4 3 % 7 o 3 S B S 3
5 £ S 3 a & S3 £ £
(& [ ] o
6
T
Especificagdes Complementares
. : : Idade de Eci. Min. Idade de
Item | Fck MPa | Tipo Brita Fcj-MPa Controle GPa Controle Outro
Proj. | Const. | Const. Proj. Proj. Proj. Proj.
Tc

Condicdes Comerciais

1 |Tipo de Cimento

Bomheamento

2.1

Taxa de Bomba

2.2

Taxa de Cancelamento

2.3

M3 -Minimo

wW

Taxa de M3 Faltante

£~

Taxa de Permanéncia apés 90 min

Adicionais de Hordrio

5.1

Definicdo do Hordrio normal

5.2

Acréscimo ap6s o horario normal

5.3

Acréscimo aos Domingos e Feriados

Acréscimo de Quilometragem-Acima de 20 Km

Acréscimo Para Alteracao de Slump

7.1

Normal-Definir Tubulacdo em Metros

1.2

Acima de X metros

7.3

Acima de Y metros

7.4

Acima de Z metros

Concreto com Brita 0 - Acréscimo Sobre B1

Tem Adicao de Escoria ?

10

Condigdes de Pagamento

1

Forma de Reajuste
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0 Dosado em Central

|Dala:
Dados do Fornecedor:
in. |Quant. | Local de . . . Preco | Preco
s M3 Aplicagdo A/C Brita | Slump (+-) Eci Kg Ci./M3 Unit. | Total
2| &
L L
=} =)
£ &
tal m3 Total
Dados do Fornecedor:
Quant. | Local de . Idade de . Idade de . | Preco | Preco
M3 | Aplicagdo Fei-MPa | controle Eci Min. GPa Controle Outro: Unit. | Total
tal m3 Preco Total

Dados do Fornecedor:

Planilha desenvolvida pelo Engenheiro Jodo Carlos Correia de Souza, da Construtora Conartes Engenharia e Edificagdes, em con-
junto com o Comité do Concreto Dosado em Central e Comissdo de Materiais e Tecnologia - COMAT do Sinduscon-MG, e apresenta-
da no Workshaop de Servigos de Concretagem — A Busca de Melhorias Técnicas e Comerciais, no dia 21 de abril de 2007.
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ANEXO Il :

MINUTA - TERMO DE COMPROMISSO
DE CONDUTA CONCRETEIRAS
E CONSTRUTORAS

0 Termo de Compromisso de Conduta € fruto de um intenso trabalho realizado entre a
ABESC, Associacao Brasileira de Concreto Dosado em Central, e o Sinduscon-SP, que teve por
objetivo criar um documento que especificasse claramente as obrigacoes, deveres e respon-
sabilidades das concreteiras e das construtoras antes do inicio dos trabalhos, facilitando a
comunicacéo e otimizando os servicos prestados pelas associadas da ABESC.
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MINUTA TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA
CONCRETEIRAS E CONSTRUTORAS

0 presente instrumento tem por objetivo a melhoria do Processo de Prestacdo de Servicos
de Concretagem, incluindo o relacionamento entre as partes envolvidas e a garantia do de-
sempenho do material, entendendo-se como desempenho do concreto o atendimento as
caracteristicas no estado fresco (consisténcia, trabalhabilidade etc.) e no estado endureci-
do (resisténcia, deformagéo etc.). Ele sera usado em carater experimental.

Considerando que este processo envolve diversas atividades, buscou-se estabelecer a
sequir as aces [ informacGes necessarias (minimas e desejaveis) e os responsaveis pe-
las mesmas.

As acées [ informagdes minimas sdo aquelas, acredita-se, suficientes para a qualidade, sen-
do que as desejaveis visam buscar a exceléncia do desempenho do processo.

Para facilitar a apresentacéo, o processo foi dividido nas sequintes atividades:
a. Selecdo dos prestadores de servico, fornecedores e cotagdo de precos.

b. Contratagdo e Fornecimento.

c. Pds-Fornecimento.

Faz parte deste Termo de Compromisso a "MINUTA DE CONTRATO PARTICULAR DE SU-
BEMPREITADA DE CONSTRUCAOQ CIVIL - SERVICOS DE CONCRETAGEM", que deverd ser ado-
tada como referéncia na formalizagdo da contratacdo da entrega do concreto. As infor-
macoes contidas nesta minuta complementam as orientacdes abaixo.

Os contatos entre as partes, nas suas diversas etapas, devem ser feitos por profissionais tec-
nicamente capacitados, uma vez que se trata de uma “prestacao de servico técnico"

a. SELEGAO DOS FORNECEDORES E COTAGAO DE PREGOS
a.1. SELECAO DOS FORNECEDORES

A selecdo dos fornecedores de concreto deve ser feita com base na experiéncia de
fornecimentos anteriores, na pesquisa de mercado de novos fornecedores (neste
caso devendo-se aplicar critérios de selecdo proprios da construtora).

Importante ressaltar a importancia da visita ao fornecedor para verificacdo de suas
instalacoes, equipe técnica e condicoes de operacdo. Recomenda-se que a visita
seja feita na Central que ira prestar o servico.
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a.2. COTAGAO DE PREGOS

Para que as propostas apresentem as mesmas condi¢des de fornecimento séo ne-
cessarias as sequintes informacoes na fase da cotacdo de precos:

Responsavel
pela Informacao

Informacdes Minimas

Informacdes Desejaveis

Caracteristicas

do Concreto

Construtora
(baseada nas
informagdes de
projeto)

Resisténcia - fe

Médulo de Elasticidade (Deformagao)
Abatimento (s/ump)

Tipo e diametro do agregado graudo

- Classe de agressividade (NBR 6118)
Quando necessério:

- Resisténcia por idade

- Resisténcia a agentes agressivos (em
funcdo do local de aplicagdo)

- Concretos especiais

- Aditivos e adig0es

- Corantes

Para pecas estruturais especiais
(grandes volumes, alta taxa

de armadura, dimensoes
diferenciadas etc.), fornecer
projetos

Volume do concreto

Volume por local de aplicagdo (ex.:
fundacdo, cortinas, pavto. Tipo,
contra-piso etc.)

Concreteira

Tipo e fabricante do cimento
Consumo de cimento

Carta de Tragos (especificando
trago do concreto, resisténcia e
modulo, marca e fornecedores
dos componentes do concreto)

Caracteristicas

da Obra

Construtora

Concreteira

Cronograma (inicio e término)

Cronograma detalhado por etapa de
concretagem

Local da obra

Restri¢Ges de Acesso
Ex.: na cidade de Sdo Paulo,
obras na regido do quadrilatero.

Distancia do local de descarga ao
de aplicacao etc.

Restri¢des de Hordrios

Equipamento de transporte (grua,
guincho)

Altura dos pavimentos (p/ célculo do
equipamento de bombeamento e do trago)

Local apropriado p/ descarga

Altura de langamento do concreto em
relagdo a peca (problemas de
segregacao)

Local da Central

Volume de entrega/dia da central

Tempo médio de transporte entre
a Central e a obra

Capacidade da
Concreteira/Bombeamento

Altura de langamento da bomba
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b. CONTRATAGAOQ E PLANEJAMENTO DO FORNECIMENTO

A escolha da Concreteira deve ser formalizada utilizando-se a minuta de contrato em ane-
x0, adaptada para as condicées especificas da obra, e observando o roteiro para escolha da
empresa de servicos de concretagem da Associacdo Brasileira das Empresas de Servicos de
Concretagem - ABESC.

No caso das informagdes, o contrato deve conter os itens citados acima (incluindo as infor-
magcoes minimas e as desejaveis) e as demais informacoes resultantes da etapa de cotacio.

Um aspecto importante ¢ a necessidade de fixar, no contrato, os volumes de concreto por ti-
po e pelo local de aplicacdo. Esta forma de contratacdo permite que todo o trabalho técnico
desenvolvido até a contratacao para a garantia da qualidade do concreto ndo seja prejudica-
do por decisoes arbitrarias durante a execucao da obra. Qualquer alteracéo das condigdes es-
tipuladas em contrato s6 poderao ocorrer mediante a concordancia de ambas as partes.

Para que o processo de fornecimento ocorra de forma desejada, deve ser elaborado, antes
do inicio do fornecimento, um planejamento onde devem ser considerados diversos itens
importantes para a realizacdo dos servicos, entre eles:

» cronograma por etapa / ciclo das concretagens (forma, armacéo, desforma, protensio
etc):

definicao de horérios, tolerancias;

logistica da obra;

definicao dos prepostos que representardo as partes na obra;

definicao das equipes envolvidas e suas responsabilidades;

forma de comunicacgdo entre a Construtora e a Concreteira;

definicao do laboratdrio de ensaios e os tipos de ensaios que serdo realizados, incluin-
do as idades em que serdo rompidos os corpos-de-prova);

» definicdo dos critérios de recebimento / tolerancias;

» instrumentos de controle (ex.: check list{listas de conferéncia, relatdrios etc.).

v v v v v v

A elaboracéo do planejamento deve ser feita com a participacao dos envolvidos e as agdes
divulgadas aos responsaveis.

Durante a prestacdo dos servicos de concretagem, deve-se buscar, por parte dos envolvi-
dos, total entrosamento e colaboracdo entre as equipes. Os problemas encontrados devem
ser discutidos e levados ao conhecimento dos responsaveis, que podem sugerir melhorias
No processo.
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¢. POS-FORNECIMENTO

Tanto apos o fornecimento parcial, como apds o fornecimento final, ¢ importante que a
Construtora, a Concreteira, o Laboratério e os Projetistas estejam atentos ao desempenho
do concreto, quer seja acompanhando os resultados dos ensaios, quer seja pela verificacio,
no local, do aspecto do material fornecido e do resultado das pecas estruturais.

Quando da identificacéo de indicios de anomalias, estas devem ser imediatamente levan-
tadas para que possam ser corrigidas.

Sugere-se que apos a conclusio do fornecimento seja realizada uma reunido para avalia-
cdo geral do processo de fornecimento, levantando-se os possiveis pontos de melhoria.

MINUTA - CONTRATO PARTICULAR DE SUBEMPREITADA
DE CONSTRUGAO CIVIL

Pelo presente instrumento particular, em 3 (trés) vias de igual teor, as partes adiante qua-
lificadas ajustam entre si a execugdo de prestacdo de servicos de construcao civil, nos ter-
mos e condicdes estipuladas nas cldusulas constantes do presente instrumento, com as
quais as partes desde ja declaram sua integral concordancia.

| - PARTES CONTRATANTES:

CONTRATANTE:

C.N.PJ.: | Inscrigo Estadual:
Endereco:
Representada por: (qualificagdo dos representantes legais)

CONTRATADA:
C.N.PJ.: | Inscrigdo Estadual]

Endereco:
Representada por: (qualificagdo dos representantes legais)

INTERVENIENTE: (quando aplicavel)
C.N.PJ.: | Inscrico Estadual:

Endereco:
Preposto (p/a obra):
Representada por: (qualificagdo dos representantes legais)
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Il - LOCAL DA OBRA:

OBRA:
Endereco:
Representada por: (qualificagdo dos representantes legais) |

1. OBJETO

A CONTRATADA, pelo presente contrato, se compromete, perante a CONTRATANTE, a
prestar servicos de concretagem/bombeamento, com utilizacdo de materiais proprios
e/ou adquiridos de terceiros, compreendendo a dosagem, preparacdo, transporte e en-
trega de concreto nas condi¢des ora ajustadas.

1.1. Fazem parte integrante do presente instrumento os projetos, o cronograma, as es-
pecificacdes e qualquer outro documento que faca alusio as caracteristicas da obra
que a CONTRATANTE pretende realizar.

2. PRAZOS

2.1. O presente contrato vigird a partir da data de sua assinatura e se desenvolvera pe-
lo periodo necessario a execucdo dos servicos contratados, de acordo com o cro-
nograma da obra tratado no item 1.1.

2.2. Em comum acordo entre as partes, formalizado em instrumento escrito, podera o
presente contrato ser prorrogado.

3. QUANTIDADES E PREGOS

Durante a prestacdo de servicos de fornecimento de concreto ou de servicos de con-
cretagem/bombeamento, as partes acordam que as quantidades de concreto serdo aque-
las estipuladas nas tabelas constantes dos subitens 3.1 e 3.2. Fica desde j& esclarecido
e ajustado que as quantidades de concreto baseiam-se nos projetos estruturais e séo
especificas para cada tipo de concreto solicitado pela CONTRATANTE, de modo a aten-
der as especificacdes do produto.

Nenhuma das partes podera alterar as quantidades aqui estabelecidas, salvo se forma-
lizado acordo por escrito.
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A CONTRATANTE, por sua vez, se compromete a efetuar o pagamento dos servicos com
base nos precos estipulados nas mesmas tabelas constantes dos subitens 3.1. e 3.2.

Fica desde ja convencionado que os precos a que se referem as tabelas 3.1 e 3.2 cons-
tituirdo a unica e completa remuneragcdo da CONTRATADA pela execucdo dos respec-
tivos servicos e serdo sempre considerados como ja incluindo a totalidade das despe-
sas, 6nus, custos de qualquer espécie, seguros, mobilizagdo, permanéncia e desmobili-
zacglo de equipamentos e pessoal, e demais despesas de tal forma que nada mais sera
devido &8 CONTRATADA a titulo de pagamento, efou reembolso efou indenizacio.

3.1 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CONCRETO

o Tipo de Concreto
= |~ —
—_ (9p) —_ [0} wn
el E|So Tl 5.8 K=}
§ @ =S 25 g SlaSls El 2 | & | Localde | "reeo Prego
ISR < 2E| o |55 |lao=| B st I Unitério Total
© S—| £ |E 2 Ss|(a25| © | E |Aplicacio
k=) Slex| & =3 < |2<e|838|23 =S » plicag R$/ m?)|(R§/ m?
o o |afF =3 CEI=ZETSIE | < 1<) ( me) (( m?)
2| > |g=s = Cel F[°o =
= 2= gE| 2| = 3
i
1
2
3
4
5
(n)
Obs.:

Para célculo dos valores foram consideradas as especificacées do item 7.1

3.2. SERVICOS DE BOMBEAMENTO

Servigo

Altura de
langamento (m)

Vazdo minima
(m3/ hora)

Volume
(m3)

Preco unitario
(%$ / md) Preco Total

Taxa Bombeamento

3.3. CONDICOES GERAIS DE TARIFACAO (quando aplicavel)

% dias (teis a partir de

horas até horas

% séabados a partir de

horas

% domingos e feriados

Adicional

% por mé que faltar para

m3 em cada entrega, exceto para (ltima viagem

% para permanéncia do Caminhdo-Betoneira na Obra

Taxa minima diaria de bomba
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3.4 TRIBUTOS

Para efeitos de recolhimento do imposto municipal, mais precisamente o Imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza, devera a CONTRATADA observar a legislacdo municipal da
localidade da obra.

Na hipotese da Municipalidade atribuir responsabilidade tributaria ao tomador de servi-
cos, impingindo-lhe a obrigacdo de reter do valor da fatura ou nota fiscal emitida pelo
prestador de servicos, a CONTRATADA se compromete a informar a CONTRATANTE, para
todos efeitos legais, a base de calculo que devera ser utilizada para efeitos de recolhi-
mento tributario.

4. CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1. Os valores serdo pagos [ xxxxxxxxxxxxxxx estipular a condicdo de pagamento).

4.2. Os servicos prestados pela CONTRATADA serao representados por notas fiscais, fatu-
ras ou boletos bancérios, emitidos para pagamento na respectiva rede bancaria nos
prazos previstos e contratados, contados da data da efetiva prestacdo de servicos.

4.3. Os documentos de cobranga devem ser emitidos em nome da (especificar CON-
TRATANTE ou INTERVENIENTE).

4.4. Afalta ou atraso dos pagamentos em relacdo aos seus respectivos vencimentos en-
sejara a aplicacdo do disposto na clausula 13 do presente contrato, sem prejuizo
da faculdade de rescisdo do contrato.

4.5. 0 ndo pagamento no vencimento acarretara ao CONTRATANTE a perda dos possi-
veis descontos financeiros especificados e a suspensdo imediata da prestacdo dos
servicos de concretagem.

5. REAJUSTE

5.1. O reajuste sera anual, nos termos da Lei n° 10.192/2001, e o indice de corrego se
baseara nos precos de mercado praticados, mais precisamente pelo........ (definir en-
tre as partes). Todavia, fica ressalvado que a aplicabilidade desse percentual se limi-
tard e ndo poderd ser superior a variacdo do indice CUB (projeto - padrdo represen-
tativo) calculado e divulgado pelo Sinduscon...apurado para o periodo em questéo.

Caso a lei acima mencionada seja alterada ou revogada, admitir-se-a que o rea-
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juste contratual seja feito de acordo com a menor periodicidade prevista por lei.
Ocorrendo modificacées no custo dos materiais e outros insumos, os valores con-
tratados serdo reajustados para preservar o equilibrio econdmico financeiro deste
contrato, desde que durante o procedimento de pedido de revisdo os motivos se-
jam devidamente comprovados pela CONTRATADA.

Nesse caso, um novo reajuste somente podera ocorrer depois de um ano, contado
da data da assinatura de aditivo contratual prevendo a revisdo de precos.

5.2. Ndo serdo aceitos outros reajustes que ndo sejam os acima descritos, sob pena de
cancelamento deste contrato.

5.3. Para efeito de aplicagdo do reajuste tratado neste item, a data base do contrato se-
rd o da data da assinatura deste instrumento.

6. APROVAGAO DE CREDITO

6.1. O presente contrato somente tera inicio apos analise e aprovaco do crédito e das
condicdes econdmico-financeiras da CONTRATANTE pelo Comité de Crédito da CON-
TRATADA. Para tanto, como condicédo deste contrato, a CONTRATANTE se obriga a for-
necer todos os documentos e informacdes que se fizerem necessarios para esses fins.

7. ESPECIFICAGOES TECNICAS - RESPONSABILIDADES

7.1 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS (Carta de Tracos)

7.1.1 - Quanto a resisténcia e médulo de deformacao

. Resisténcia Minima a Compressao Mddulo de
Tipo do Concreto (por idade) — (MPa) Elasticidade
Local de Aplicagdo fgs("é'izg) 3 dias | 7 dias | 28 dias | (x dias) | Idade | GPa

p

2

3

4

5

(n)
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7.1.2 - Quanto ao Traco

Tipo do | Slump | Cimento| Areia1 | Areia2 | Brita O | Brita 1 | Brita 2 AS}ESO '?I%’g
Concreto| (mm) | (kg/m3) | (kg/m3) | (kg/md) | (kg/m3) | (kg/m?3) | (kg/m3) cimento)|cimento)
1
2
3
4
5
(n)

7.1.2.1. Admite-se a alteracdo das caracteristicas do trago desde que seja

mantida a especificacdo do concreto ajustada pelas partes e co-
municado com antecedéncia minima de 15 dias.
7.1.3 - Quanto aos Componentes e Fornecedores

Componente Especificagdes
Cimento (ex.: CPII F-32)
Areia 1 (ex.: Natural e Quartzo/Cava)
Areia 2
Brita 0
Brita 1
Brita 2
Aditivo

7.1.3.1. Em caso de anomalias, a CONTRATADA deve informar, quando so-
licitado pelas CONTRATANTES, as origens e marcas dos materiais
utilizados para efeito de rastreabilidade.

7.2. RESPONSABILIDADES

7.2.1. Para execucido dos servicos mencionados no item 1, a CONTRATADA observa-
rd o disposto nas Normas Brasileiras NBR 12654/92, NBR 12655/92, NBR
7212/84 e NBR 6118/01 da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
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1.2.2.

1.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

A CONTRATADA devera cumprir as especificagoes do item 7.1. Nao € per-
mitida qualquer adi¢do no concreto, principalmente de escoria de alto for-
no, sem a autorizacdo da CONTRATANTE.

Além dos itens obrigatorios pelos dispositivos legais vigentes, no corpo da
Nota Fiscal de entrega fornecida pela CONTRATADA devera constar:
a) Tipo e quantidade dos agregados mitidos e graudos;

b) Volume do concreto;

¢) Hora do inicio da mistura (primeira adi¢do de dagua);

d) Abatimento;

e) Dimensdo maxima caracteristica do agregado graudo;

f) Resisténcia caracteristica do concreto & compresséo;

g) Aditivo utilizado (quantidade, nome, marca e funcéo);

h) Quantidade de dgua adicionada na central;

i) Quantidade maxima de dgua a ser adicionada na obra;

j) Tipo e marca do cimento.

7.2.3.1. Podera ser entregue anexo a Nota Fiscal relatorio contendo as in-
formacoes arroladas neste item, desde que no corpo da nota se-
ja mencionado o numerofidentificagéo deste relatorio.

A adicdo suplementar de dgua devera obedecer o disposto no item “Adi-
cdo suplementar de dgua para correcdo de abatimento devido a evapora-
cdo", da NBR 7212:1984.

Podera a CONTRATANTE, justamente visando dar acompanhamento dos
servicos prestados e verificar a qualidade desses servicos, contratar labo-
ratorios para acompanhar e avaliar a especificidade do concreto entregue
pela CONTRATADA, independentemente da obrigatoriedade legal da CON-
TRATADA realizar esse tipo de procedimento.

7.2.5.1. Quando houver divergéncia entre as partes quanto ao resultado
dos servicos de concretagem ora contratados, sera eleita, de for-
ma comum e imparcial, empresa especializada para a realizacdo
de pericia, cujo resultado devera ser acatado por ambas as partes.

7.2.5.1.1. A parte que der causa aos prejuizos suportados pela ou-
tra deverd arcar com as despesas de realizacdo da peri-
cia e de reparacdo de eventuais danos que se fizerem ne-
cessarios.
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7.2.6. A CONTRATADA deve substituir, por sua conta, 0 material que esteja com-
provadamente em desacordo com as especificacdes ora ajustadas. No ca-
so de necessidade de refazimento dos servicos, deverad restituir também a
CONTRATANTE os custos de mao-de-obra, materiais, técnicos e adminis-
trativos necessarios para a correcao das pecas estruturais atingidas. Tam-
bém serdo restituidos os custos indiretos decorrentes do atraso no crono-
grama da obra, multas e outras penalidades que a obra venha a sofrer.

7.2.6.1. A necessidade do refazimento da obra tratada no item 7.2.5. de-
vera ser comprovada por laudo elaborado por laboratorio contra-
tado em comum acordo das partes, nos termos do item 7.2.5.1.

7.2.6.2. Nesse caso, a CONTRATADA devera restituir 8 CONTRATANTE as
despesas que a CONTRATANTE tiver com projetistas, consultores
e ensaios tecnologicos para verificacdo e correcdo das conse-
qgliéncias do ndo atendimento do concreto fornecido as especifi-
cacodes estabelecidas.

7.2.7. Quando ndo houver necessidade da obra ser refeita, a CONTRATADA deve
arcar com as despesas decorrentes de ensaios tecnoldgicos, analise do cal-
culo estrutural, consultorias, € outros custos necessarios para a verificagdo
das consequiéncias resultantes do ndo atendimento as especificacdes de-
terminadas para 0 material fornecido.

8. ESPECIFICAGOES DE OPERAGAO E ENSAIOS - RESPONSABILIDADES

8.1. PROGRAMAGAO

8.1.1. A CONTRATANTE obriga-se a programar os servicos de concretagem com an-
tecedéncia minima de 48 h, e os de bombeamento com antecedéncia de 72 h,
sendo que tal programacao deve ser efetuada via “fax” ou “e-mail" para regis-
tro e controle. A programacao deve conter o volume total estimado, volume do
caminhdo-betoneira, horario de inicio e intervalo de entrega, peca a ser con-
cretada, além das informacées contidas na Nota Fiscal, nos termos do item 7.2.4.

8.1.2. O cancelamento da programacéo pela CONTRATANTE ou CONTRATADA so-
mente serd aceito se comunicado com 24h (concretagem) ou 48h (bom-
beamento) de antecedéncia, devendo ser efetuado pelo mesmo meio e for-
ma descritos no item 8.1.1 acima.
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8.1.3.

8.1.7.

As programacdes deverdo atender a legislagdo urbanistica, especialmente
no que tange ao horario de acesso, estacionamento, limites de niveis de rui-
dos e outras.

. Caso ocorram impedimentos do cumprimento da programacao por qual-

quer uma das partes, os atrasos serdo computados e os prejuizos apurados
para que sejam ressarcidos a parte prejudicada.

. Todo esforco sera desenvolvido pelas partes para que a descarga do con-

creto seja imediata. Estabelece-se também que o tempo maximo de trans-
porte do concreto, transcorrido entre o inicio da mistura (primeira adicéo
de agua) até o final da descarga, o adensamento na obra nio podera ser
superior a 150 minutos (duas horas e meia) e o tempo de transporte ndo
superior a 90 minutos.

. A CONTRATANTE deve fornecer a previsdo do cronograma da obra com as

datas e volumes estimados de concretagem para as principais etapas da Obra.

0 fornecimento devera ser feito por uma unica usina. No caso da impossi-
bilidade por forca maior, a CONTRATADA deve informar a CONTRATANTE, a
tempo suficiente para verificar se esta alteragcdo poderd acarretar algum
prejuizo.

8.1.7.1. A alteracéo de Central mencionada no Caput sera admitida em ca-
rater excepcional, somente quando objetivar assegurar o cumpri-
mento da programacao da obra.

8.2. TRANSPORTE, DESCARGA E APLICAGAQ

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

A CONTRATANTE deve assegurar que os equipamentos da CONTRATADA te-
nham acesso facil e sequro na obra até o local da prestacdo dos servicos.

A CONTRATANTE sera responsavel pelo lancamento, aplicacdo, adensamento
e cura do concreto.

As entregas serdo feitas em caminhdes betoneiras da CONTRATADA, nas
condicoes estabelecidas na programacao. Néo serdo aceitos concretos cu-
jos caminhdes betoneiras apresentem:

a) condicbes deterioradas das pds internas;

b) hidrometros dos dosadores de agua em estado precario;
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¢) excesso de emissdo de poluentes e de ruidos acima dos limites estabe-
lecidos pelo 6rgdo ambiental.

8.2.4. A CONTRATADA deve garantir a inviolabilidade dos materiais através do
lacre na bica de descarga dos caminhdes-betoneiras. A CONTRATANTE po-
derd recusar o recebimento do material caso o lacre esteja violado.

8.2.5. A CONTRATADA ¢ responsavel por eventuais multas que venham a ocor-
rer decorrentes do transporte do concreto.

8.2.6. A CONTRATADA deve utilizar, nos caminhdes-betoneiras, dispositivos que
impecam o derramamento do concreto nas vias publicas durante o trans-
porte, quer seja antes ou depois da descarga.

8.3. SERVIGCOS DE BOMBEAMENTO

8.3.1. Se previsto neste contrato, a CONTRATADA prestara servicos de bombea-
mento, fornecendo o equipamento, a tubulacdo necessaria e a mao-de-obra
necessaria para instalacdo e operacdo dos equipamentos e da tubulacéo, fi-
cando por conta da CONTRATANTE o escoramento solido dessa tubulagéo.

8.3.2. A CONTRATANTE fornecerd mao-de-obra para lancamento, bem como ar-
cara com os custos de cimento para a confeccdo de pasta de cimento, que
fara a lubrificacdo da tubulacdo, além de dgua para sua limpeza, local pa-
ra descarte dessa agua, quando do término dos servicos.

8.3.3. A CONTRATANTE assume inteira responsabilidade pela guarda dos equi-
pamentos da CONTRATADA, quando estes forem alocados na obra, sendo

vedado o uso desses equipamentos a quaisquer outros servicos que ndo os
da CONTRATADA.

8.3.4. Em caso de dano nos equipamentos da CONTRATADA, provada a culpa da
CONTRATANTE, a CONTRATADA informara a CONTRATANTE para que re-
componha o valor dos mesmos ou efetue sua manutencao.

8.4. ENSAIOS TECNOLOGICOS

8.4.1. A CONTRATANTE podera informar a CONTRATADA os tipos de ensaios que
serdo realizados durante a obra para verificacdo das caracteristicas do con-
creto entregue, entre eles dosagem do traco, resisténcia, modulo e outros.
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8.4.2.A CONTRATANTE podera realizar, a qualquer tempo, desde que comunicado
previamente, visitas as centrais com pessoal proprio ou representantes da
empresa de ensaios tecnoldgicos contratada, para verificacdo das condicdes
de fornecimento, incluindo a verificagdo dos tracos.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA devera controlar a qualidade dos materiais e a resisténcia da mis-
tura para concreto e, de acordo com as recomendacées da NBR 12654/92 e
12655/20086, realizando ensaios que se fizerem necessarios, sem prejuizo, no en-
tanto, do que dispoe a NBR 7212/84, em sua clausula 82 - "Caput” e item 8.2.1.
Quando solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd apresentar os re-
sultados dos ensaios efetuados (veio do 8.4.2).

9.2. Prestar servigos de concretagem de acordo com as condi¢des estipuladas; respei-
tando as normas técnicas da ABNT, em especial NBR 12654, 12655 e 7112.

9.3. Cumprir e fazer cumprir por seus prepostos as obrigacdes e deveres assumidos no
presente contrato.

9.4. Empregar mio-de-obra necessaria e suficiente a execucdo deste contrato, efeti-
vamente qualificada e com experiéncia comprovada em servicos desta natureza,
sendo considerada, para todos os efeitos, como a Unica e exclusiva empregadora.

9.5. Definir o preposto responsavel pela Obra.

9.6. Fornecer EPIs a seus funcionarios e atender as exigéncias da norma de seqguran-
ca NR18 e das normas internas da CONTRATANTE.

9.7. Responder pelo bom comportamento de seu pessoal a servico no canteiro de obras,
obrigando-se a afastar imediatamente qualquer funcionario que a CONTRATAN-
TE julgar inconveniente.

9.8. Responder por todos os encargos tributdrios, fiscais, trabalhistas e previdencia-
rios concernentes a sua atividade.

9.9. Preservar o local da obra e equipamentos, incluindo calcadas, muros e vias de
acesso, de forma a manter os locais limpos e desimpedidos. Recolher os residuos
solidos e efluentes gerados das sobras de materiais ndo descarregados na obra,
da descarga dos materiais, da operacdo e da limpeza dos equipamentos e de ca-
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minhdes. A CONTRATADA deve reembolsar a CONTRATANTE os custos para a des-
tinagdo adequada destes residuos.

9.10. A contratada devera fornecer, antes do inicio da prestacdo dos servicos, € por so-
licitagdo da contratante, a respectiva ART (Anotacdo de Responsabilidade Técni-
ca); as partes negociardo os custos para emissdo desta anotagéo.

9.11. Informar por escrito a CONTRATANTE qualquer anomalia verificada na obra du-
rante a realizacdo da concretagem.

9.12. Responsabilizar-se integralmente pela mdo-de-obra contratada, inclusive em
eventuais reclamacoes trabalhistas.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Cumoprir e fazer cumprir por seus prepostos as obrigacdes e deveres assumidos no
presente contrato.

10.2. Definir o preposto responsavel pela Obra.

10.3. Disponibilizar a8 CONTRATADA para consulta e aplicacdo o Cronograma da QObra,
projetos e procedimento(s) internos da (quando aplicavel - relacionar procedi-
mentos do sistema da qualidade).

10.4. Antes da descarga, conferir o lacre e verificar se as caracteristicas do concreto es-
tdo de acordo com o solicitado e com a Nota Fiscal.

10.5. Assinar o canhoto ou a via da nota fiscal fatura que acoberta a transferéncia dos
materiais a obra, no ato do recebimento, de forma legivel e por pessoa habilita-
da, que servira de comprovante da prestacao dos servicos, bem como aceitar as
notas fiscais fatura e boletos emitidos nos termos deste contrato.

10.6. Responder por eventuais defeitos ou acidentes que venham a ocorrer pelo mau
escoramento, ou travamento inadequado de férmas, desformas indevidas, con-

creto mal langado e falhas semelhantes.

10.7. Cumprir as normas técnicas cabiveis ao langcamento, adensamento e cura dos ser-
vicos de concretagem.

10.8. Responder a qualquer tempo por multas decorrentes da descarga do concreto ou
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estacionamento dos equipamentos em locais em desacordo com a legislacéo lo-
cal, desde que determinados por si ou por seu preposto.

10.9. Liberar os equipamentos da contratada no minimo 30 minutos antes do término
do horario permitido a permanéncia na area do quadrilatero.

10.10. Fornecer local adequado, na obra, para limpeza dos equipamentos necessarios a
prestacdo de servicos e para descarga das sobras do concreto pedido e néo utili-
zado na peca.

10.11. Pagar valor adicional ao concreto devolvido a ser tratado pela CONTRATADA ao
custo de XXXX.

11. LIMITES DE RESPONSABILIDADE

11.1. Aquele que, por acdo ou omissdo voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, violar
direito e causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo, desde que devidamen-
te comprovada a culpa.

11.2. A responsabilidade por prejuizos indiretos efou lucros cessantes, perante a outra
parte ou a terceiros, serdo efetivamente apurados e pagos mediante comprova-
da culpa (negligéncia, imprudéncia) de quem deu causa ao dano.

11.3. As partes responderdo solidariamente perante terceiros por danos ocorridos a obra
apos sua conclusdo, dentro dos prazos previstos em lei. Entende-se por danos os
defeitos que possam comprometer a solidez e a seguranca das estruturas, pato-
logias decorrentes da deformagéo da estrutura efou deterioracio do material em-
pregado. Entretanto, fica estabelecido, entre as partes ora contratadas, que res-
pondera exclusivamente a culpada que deu causa, inclusive com a substituicdo
dos materiais utilizados e com o refazimento dos servigos e/ou com todos os 6nus
que dai decorrem.

12.1. O presente contrato podera ser rescindido, motivadamente, por qualquer uma das
partes, quando houver descumprimento contratual, imediatamente apos recebi-
mento da respectiva comunicacéo escrita que informe o fato, bem como em ca-
so de pedido de concordata ou decretagio de faléncia de qualquer uma das par-
tes, além da possibilidade do livre acordo entre as partes para tal fim.
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12.2. O presente contrato podera ser rescindido, nas sequintes ocorréncias:

12.2.1 Caso ocorra atraso de pagamento pela CONTRATANTE superior a trinta
dias da data do vencimento.

12.2.2 Caso a CONTRATADA, comprovadamente, seja freqiiente em atrasos efou
nao cumprimento de programacdo dos servicos, mediante e apds o ter-
ceiro aviso por parte da CONTRATANTE.

Deixando a CONTRATANTE de pagar, em seus respectivos vencimentos, os titulos emi-
tidos em decorréncia e de acordo com esse contrato, ficardo sujeitos ao acréscimo da
multa de 0,33% ao dia sobre o valor do débito, limitado a 10%, atualizacdo moneta-
ria pelo CUB H8-2N e juros de 1% (um por cento) ao més.

Quando for o caso, serdo ainda de responsabilidade da CONTRATANTE as despesas de
protesto de titulos extrajudiciais e judiciais €, também, honorarios de advogados.

Fica vedada as partes a cessdo ou transferéncia dos direitos e obrigacées decorrentes
deste contrato, sem prévia anuéncia.

15. TOLERANCIA

15.1. O ndo exercicio pelas partes de qualquer direito assegurado por este contrato, ou
por disposicéo legal, assim como a sua tolerancia quanto a eventuais infragoes
cometidas, ndo implicara em rentincia, novacdo ou qualquer modificacdo deste
contrato, caracterizando apenas mera liberalidade.

15.2. Eventuais reclamagdes, sejam de carater comercial ou técnico, néo acarretarao a
suspensao dos pagamentos na iminéncia de vencer, obrigando-se, a CONTRA-
TANTE, a comunicar & CONTRATADA, formalmente (por escrito) 15 (quinze) dias
antes do vencimento, ndo se escusando, a CONTRATADA, em cumprir com suas
obrigacoes.

16. EFEITOS

0 presente contrato obriga, além das partes, a seus herdeiros e sucessores.
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17. DISPOSIGOES FINAIS

Além do estabelecido em contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir o codigo de ética
das empresas de servicos de concretagem estabelecido junto & ABESC - ASSOCIACAQ BRA-
SILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVICOS DE CONCRETAGEM.

18. FORO

Fica eleito o Foro (do local da prestagdo de servicos) Central da Capital de XXXXX, por mais
privilegiado que seja outro, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste contrato.

Cidade, XX de XXXXX de XXXX.

CONTRATANTE:

(REPRESENTANTE LEGAL)

CONTRATADA:

(REPRESENTANTE LEGAL)

INTERVENIENTE: (Quando Aplicavel)

(REPRESENTANTE LEGAL)

TESTEMUNHAS:

NOME/RG/CPF

NOME/RG/CPF
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19 - EXPEDIENTE

= SINDUSCOMAG

Sindicato da Industria da Construcao Civil no Estado de Minas Gerais
Sinduscon-MG
Filiado a FIEMG e a CBIC

Diretoria Sinduscon-MG - Biénio 2007/2009

Presidente
Walter Bernardes de Castro

1° Vice-Presidente
Bruno Rocha Lafeta

Vice-Presidentes
Administrativo-Financeiro: Eduardo Kuperman
Area Imobiliaria: Jackson Camara
Comunicacdo Social: Jorge Luiz Oliveira de Almeida
Materiais, Tecnologia e Meio Ambiente: Eduardo Henrique Moreira
Obras Publicas: Luiz Fernando Pires
Politica, RelacOes Trabalhistas e Recursos Humanos: Ricardo Catéo Ribeiro

Diretores
Administrativo-Financeiro: Felipe Filgueiras Valle
Area Imobiliaria: Braulio Franco Garcia
Comunicacdo Social: Marcelo Magalhdes Martins
Incorporacdo de Terrenos: Felipe Pretti Monte-Mor
Materiais e Tecnologia: Cantidio Alvim Drumond
Meio Ambiente: Geraldo Jardim Linhares Junior
Obras Industriais: Luiz Alexandre Monteiro Pires
Obras Publicas: Jodo Bosco Varela Cancado
Programas Habitacionais: André de Sousa Lima Campos
Relagoes Institucionais: Werner Cangado Rohlfs

Coordenador Sindical
Daniel Italo Richard Furletti

Assessor Técnico
Roberto Matozinhos

Rua Marilia de Dirceu, 226 - 3° e 4° andares - Lourdes - CEP: 30170-090
Belo Horizonte - MG - Tel.: (31)3275-1666 - Fax: (31)3292-5161
www.sinduscon-mg.org.br - e-mail: sinduscon@sinduscon-mg.org.br
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19 - EXPEDIENTE

SEBRAE

Servico de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais
SEBRAE-MG

Presidente do Conselho Deliberativo
Roberto Simédes

Diretor Superintendente
Afonso Maria Rocha

Diretor Técnico
Luiz Marcio Haddad Pereira Santos

Diretor de Operacoes
Matheus Cotta de Carvalho

Gerente de Desenvolvimento
Marise Xavier Brandéo

Gerente da Macrorregido Centro
Antonio Augusto Vianna de Freitas

Coordenadora da Construcao Civil
Vanessa Visacro

Gestor da Construcao Civil - RMBH
Marcus Paulo Ferreira Goncalves

Av. Bardo Homem de Melo, 329 - Nova Suica
CEP 30460-090 - Belo Horizonte-MG
Telefone: (31)3269-0180
www.sebraeminas.com.br
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